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Miskolci „iskola“: Bay Z. Int. & ME
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BorsodChem Kazincbarcika/Sulzer Chemtec
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Sulzer Innotec / Kármegelőzés
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Gyakorlati fraktográfia
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A szerző ajánlása
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VDI Iránymutatás (Richtlinie) 3822

Folie 4



Tartó- és húzókötél egy drótkötélpályánál
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VDI Iránymutatás (Richtlinie)



Zürich városképe
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Húzókötél (kábeldobon) és felépítése
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Az elszakadt húzókötél
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A völgyben az állomás + a mai kabinpálya
Itt ütközött be ca. 200 km/h 
sebességgel a „katasztrófa-
kabin“ 13 halottal (Betten –
Bettmeralp 1972)

Ma minden nagyobb, mo-
dernebb és biztonságosabb 
800 m – ca. 2000 m 
szintkülönbséggel egy 
szakaszban
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Mechanikai vizsgálatok drótokkal a kötélből 
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Hadgyakorlat alatt átlőtt drótkötél
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Teherszállítás drótkötélpálya kabinjával
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Egy példa fáradásra F = 90 000 N

Folie 16



Egy régebbi forgóváz
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Modern forgóváz
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Szerk. int. vizsg. a modern forgóvázzal
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Feszültségirepedéskorrózió (Sprk/Sccr)
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Sportcsarnoktető, beomlott 2009-ben
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Tetmajer egyenlete / képl. kihajlás
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Olvasólevél az NZZ cikkéhez
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Minden károsodik, csak a kötél nem
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Vidám Park: Óriás zuhanás – Giant Drop
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Károsodásanalízis „modellekkel“
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A modell „üreges henger“ folytatása
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X 38 CrMoV  acélból a konkrét káreset
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Speciális hökezelés szívósságnövelésért
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Egy másik modell „lemez félelliptikus…
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… felületi repedéssel“
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Példa: tartályfal – vegyipari tartály
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Fáradásos repedésnövekedés
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Példa „lemez versus CT próba“
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Számadatok az elözö diagrammhoz
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Lemez- és CT-próba kísérleti eredmények
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A J-integrál rugalmas-képl. definálása
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Illusztráció a J definíciójához
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Q tényezö elliptikus repedésekre
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A kúszási repedésnövekedés: C*
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Összefoglalása a törésmech. pld.-knak 
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Újra itthon: ME & Bay Zoltán Intézet
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